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nouvelles couches qui se forment par sa saison ou par an chez un bois 

ordinaire. Mais chez le Borassus, elles ne se multiplient pas, plutôt leur 

tailles sont assujetties à une croissance vers la cime de l’arbre. C’est 

pourquoi nous disons que le développement du borassus ne suit pas les 

mêmes principes qu’un bois ordinaire. Il ne se développe pas du cœur vers 

l’écorce mais des racines vers le haut. Le développement est plus accentué 

dans les directions radiale–tangentielle que axiale. Dans les premières 

années, le Borassus se développe plus dans la direction radiale jusqu’au 

diamètre final avant de croître en hauteur. L’arbre est nourri directement des 

fibres formées. Les fibres sont reliées aux racines et aux palmes. Les fibres 

sont les éléments de soutien comme d’ordinaire à l’arbre. A partir de la 

figure 8, nous voyons les formes des fibres suivant les trois directions 

considérées sur un arbre. 

 

Figure 8 : Formes des fibres suivant les trois directions 
 

La figure 8 est l’image du bois Borassus pris dans la zone dure près 

de l’écorce. Il y a moins de liants mais beaucoup de fibres. Les différentes 

figures (2 et 8) confirment les images présentées (figure 9) par P. Corbineau 

sur les bois. L’auteur a présenté quelques essences parmi lesquels se trouve 

le Borassus. 

     
Figure 9 : Images du bois Borassus selon P.  Corbineau (P. Corbineau et al., 2009) 

Direction radiale Direction tangentielle Coupe transversale 

Coupe longitudinale Coupe transversale 
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Les images présentées s’apparentent à celles que nous avons 

obtenues à l’échelle macroscopique et à l’échelle nanoscopique. Les taches 

noires sont les fibres. L’analyse de l’image montre que l’échantillon a été 

prélevé dans la zone intermédiaire du bois c’est-à-dire pas au niveau de 

l’écorce ni au milieu du tronc. 

 

Conclusion  

Le bois Borassus est un matériau de construction très fiable, avec une 

absence de porosité au niveau de l’écorce. Son caractère fibreux confirme 

son appartenance aux matériaux nobles. L’étude de la structure prouve la 

différence de sa structure avec celle du bois ordinaire. Les fibres sont les 

regroupements de fibrilles en forme de torons de fibrilles. Cette forme de 

structure est un atout du point de vue mécanique qu’il faut étudier. La 

connaissance de son comportement mécanique justifiera ses performances 

dans les constructions de BTP (Bâtiments et Travaux Publics). 
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